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Ein neues ein Verfahren und ein neues SchweiBwerkzeug wurde entwickelt, mit

dem rihrreibgeschweil3te StumpfstoBverbindungen bei Blechen
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unterschiedlichen Materials und unterschiedlicher Stirke mit deutlich
gesteigerten Festigkeitskennwerten (99,4%) realisiert werden kénnen.

Entwicklungsstand
TRL5 - Prototyp

Patentsituation
DE 102013110034.1 erteilt

Rihrreibschweil3en von StumpfstofRen artfremder

Materialien unterschiedlicher Stirke Referenznummer

13/032TLB

Optimierter Verbindungsquerschnitt im Fligebereich:

Hohere Krafte und hohere Biegemomente Service
Die Technologie-Lizenz-Biiro

Wegfall des Korrosionsproblems an der Fligestelle

GmbH ist mit der Verwertung der
Technologie beauftragt und bietet
Unternehmen die Moglichkeit der
Lizenznahme.

Anwendungsbereiche
Hochfestes Fligen von Stahl- und Aluminiumblechen unterschiedlicher Starke.

Hintergrund

Vor allem in der Automobilindustrie wird die Aluminium-Stahl-Mischbauweise
favorisiert, da die Verwendung von Aluminium eine enorme Gewichtsersparnis
mit sich bringt. Das erfindungsgemaRe RuhrreibschweiBverfahren und die
zugehorigen Werkzeuge und Vorrichtungen ermoglichen es, Stahl- und
Aluminiumbleche unterschiedlicher Dicke hochfest zu fligen.




Problemstellung

Herkémmlich  werden Verbindungen zwischen artfremden Materialien
unterschiedlicher Stirke durch UberlappschweiBen hergestellt, da mit diesem
Verfahren hohe (ibertragbare Biegemomente und Festigkeiten erreichbar sind.
Nachteilig wirken sich beim UberlappschweiBen aber optisch stérende Kanten
aus. Daruber hinaus erhoht die direkte Kombination von unterschiedlichen

Werkstoffen und den aus der Uberlappung resultierenden Spalten die

Korrosionsempfindlichkeit stark.StumpfstoRRverbindungen mit guten
Festigkeitskennwerten sind aktuell zwar durch Rihrreibschwei8en zu erreichen,
allerdings nur, wenn Stahl- und Aluminiumblech dieselbe Dicke haben.

Losung

Wissenschaftler der Universitdt Stuttgart haben ein Verfahren und ein
SchweilBwerkzeug entwickelt, mit dem rihrreibgeschweilte
StumpfstoRBverbindungen bei Blechen unterschiedlichen Materials und
unterschiedlicher Starke mit deutlich gesteigerten Festigkeitskennwerten
realisiert werden kénnen.

Hierzu wird der Querschnitt des dinneren, festeren Bleches an der
Verbindungsstelle lokal erhéht. Das Stahlblech wird an der Kante, die mit dem
Aluminiumblech verschweiB3t werden soll, gefaltet, abgekantet oder Falz-
gebordelt, bis die Stirke an der Verbindungsstelle der des Aluminiumbleches
entspricht.

Ein nicht vollstdndig umgelegter Falz kann durch ein speziell geformtes oder
durch  Anbauteile ergianztes RihrreibschweiBwerkzeug wahrend des
SchweiBprozesses vollstandig um- oder angelegt werden.

Die Geometrie des SchweiRstiftes (Pin) ist an die Geometrie der Umlage des
festeren Materials angepasst. Dadurch wird es moglich, dass das
Aluminiumblech im Bereich des Falzes vollstindig und hochfest an das
Stahlblech angebunden wird. Verbindungsfestigkeiten von bis zu 99,4 % des
Stahlbleches wurden bisher erreicht.

1L @

Technologie-Lizenz-Biiro
der Baden-Wiirttembergischen
Hochschulen GmbH




L@

Technologie-Lizenz-Bliro
der Baden-Wiirttembergischen
Hochschulen GmbH

Abb.: Schematische Darstellung des Verfahrens. Oben: Ein RiihrschweiBwerkzeug verbindet
zwei verschiedene Bleche mit unterschiedlichen Materialeigenschaften und Dicken Unten:
Querschnitt der Stumpfnaht, die Unterseite (Oberfliche) ist eben. [Abb.: Martin Werz, MPA,
Universitat Stuttgart]
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