Mit diesem Verfahren lassen sich Blechplatinen mit Bereichen unterschiedlicher
Dicke kostengiinstig umformen. Eine Dickenausgleichsauflage sorgt flir ein
gleichmaRiges Einwirken der Umformwerkzeuge.

Die Umformbarkeit von ,Tailored Blanks“ mit
unterschiedlichen Blechdicken wird optimiert

Keine Faltenbildung

Die Benutzung von aufwendigen Umformwerk-
zeugen entfallt

Bei Anderung der Lage der SchweiRnaht ist keine
Anpassung der Umformwerkzeuge notwendig

Opferblech-Entsorgung entfillt. Die Beilage (3) wird
nach Verformungsprozess weiterverwendet

Somit Beschleunigte Produktentwicklungszyklen und
Kostensenkung

Anwendungsbereiche
Optimierung von Umformtechnik in der Automobilindustrie und weiteren
Bereichen.

Hintergrund

Die Erfindung (siehe Bild 1a, 2) beschreibt ein Verfahren zum Umformen sog.
,Tailored Blanks“, also Blechplatinen (1) mit maBgeschneiderten Eigenschaften in
verschiedenen lokalen Flachenbereichen, die mindestens einen ersten
Flachenabschnitt mit einer hoheren Blechdicke (2) und einen zweiten
Flachenabschnitt mit einer geringeren (4) Blechdicke aufweist. Das Umformen
erfolgt zwischen zwei an gegenlberliegenden Seiten der Blechplatine (1)
einwirkenden Umformwerkzeughilften (5, 8). Die Erfindung betrifft aulRerdem
eine zugehorige Dickenausgleichsauflage (3).
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Problemstellung

Derzeit werden aufwendige Werkzeugkonzepte benutzt, bei denen z. B. die
SchweiBnaht abgeklemmt wird oder mittels geteilter Werkzeuge, bei denen die
unterschiedlichen Blechdicken mit unterschiedlichen Werkzeugen bearbeitet
werden. Eine weitere Moglichkeit ist die Verwendung von Opferblechen, die den
Dickenunterschied an den dlinneren Teilen des ,Tailored Blanks“ ausgleichen.
Diese Beibleche werden mit umgeformt und nur einmal verwendet.
AnschlieBend werden sie entsorgt. Somit ist diese Losung aus 6kologischen und
okonomischen Griinden zwar fiir Prototypen und Kleinstserien geeignet, nicht

jedoch fir die Grof3serie.

Losung

Das Beiblech (Opferblech), wird hier durch verschiedene Kunststoffmaterialien
ersetzt (3). Es wird ein elastischer oder leicht recycelbarer Werkstoff (Beilage)
wie Elastomer, Gummi, Knet, Thermoplast, etc. aufgebracht, welche wie das
Opferblech, die niedrigere Blechdicke (d, 4) ndherungsweise auf die Blechdicke
des dicksten Blechabschnitts (D, 2) erganzt (Bild 1a, 2a oder 2b). Die Beilage (3)
kann nach dem Verformungsprozess - anders als das Opferblech - direkt oder
nach Aufarbeitung weiterverwendet werden.

Prozessablauf: Bild 1a / Die umzuformende Blechplatine (1) wird zwischen die
zwei Umformwerkzeughalften (5, 8) eingelegt. Eine Dickenausgleichsauflage (3)
wird auf die Blechplatine (1) aufgelegt. Bild 1b / Umformen der Blechplatine
zusammen mit der Dickenausgleichsauflage (3) durch Bewegen wenigstens einer
der Umformwerkzeughalften (5, 8). Bild 1c / Prozessende.

(6/ SchweiBnaht; 7/ Spannrahmen; 10/ Bewegungsrichtung Stempel (5); 9/

Verschiedene Ubergangsabschnitte).
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Schematische Darstellung einer beispielhaften Ausfiihrung der Erfindung in Prozessschritten
[Bild: Universitat Stuttgart].

Bild 1c 6 9 2 Bild 2b
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